Kork auf dem Boden
Natur und Nachhaltigkeit — ein Leben lang

Qualitatssicherung und Qualitatszeichen
fur Kork-Bodenbelage

®
Das
Kork-Logo

DEUTSCHER
KORK-VERBAND E.V.

QS-Programm des
Deutschen Kork-Verbandes e.V.
— Bereich Bodenbelage —
in Zusammenarbeit mit dem
eco-INSTITUT Germany

Ausgabe 2022



®
Das
Kork-Logo

DEUTSCHER
KORK-VERBANDE.V.

Im Auftrag des Deutschen Kork-Verbands e.V. hat die Kdlner eco-INSTITUT Germany GmbH (vormals:
eco-Umweltinstitut) 1997 ein Qualitatssicherungsprogramm fiir Kork-Bodenbelége entwickelt. Das Pro-
gramm umfasst die wissenschaftlich abgesicherte Kontrolle des Endproduktes unter Einbeziehung der Her-
steller im Ursprungsland und der Nachvollziehbarkeit des Produktionsweges.

Nur nach diesen Kriterien produzierte und geprifte Produkte erhalten das Kork-Logo, das ausschlieRlich
vom Deutschen Kork-Verband an seine Mitgliedsfirmen vergeben werden kann. Damit will der Verband
einen Beitrag fur umfassende Verbraucherinformation und geprifte Qualitatssicherheit leisten.

Das Kork-Logo wird seit Januar 1997 vergeben. Es wird fortlaufend unter Berlicksichtigung des neuesten
Stands wissenschaftlicher Erkenntnis aktualisiert. Die jeweilig jiingste, online auf www.kork.de publizierte
Version des QS-Programms ersetzt alle vorherigen vollstandig.
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Deutscher Kork-Verband e.V.
Goebenstrale 4-10 - 32052 Herford
Telefon 0 52 21 —12 65 20 - Telefax 0 52 21 — 12 65 65
E-Mail: inffo@kork.de - Internet: https://kork.de
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1. Qualitatssicherung fiir Kork-Bodenbelage

1.1 Produkt

Grundsatzlich werden zwei verschiedene Arten von Kork-Bodenbelagen unterschieden. Zum einen sind
dies die traditionell fest mit dem Untergrund zu verklebenden Kork-Fliesen (Kork-Parkett), zum anderen
Kork-FertigfuBbdden (Kork-Fertigparkett). Letztere sind schwimmend zu verlegende Fertigelemente Pa-
neele) mit einer ringsum laufenden Nut-und-Feder-Verbindung.

Beide Arten von Kork-Bodenbelagen bestehen aus Naturkork und einem Bindemittel. Zusatzlich wird bei
Kork-FertigfulRbdden (Kork-Fertigparkett) eine Holzwerkstoffplatte als stabilisierende Tragerplatte einge-
setzt. Die Produkte werden sowohl ohne Oberflachenbehandlung als auch mit 6l-, wachs-, transparent ver-
siegelter, eingefarbter oder bedruckter bzw. eingefarbt oder bedruckt versiegelter Oberflache angeboten.

Kork-Bodenbelage sind hochwertige Produkte, die sich durch Langlebigkeit, Elastizitat, gute Warmedam-
meigenschaften und ein ausgezeichnetes Trittschall-Absorptionsvermégen auszeichnen. Die auleror-
dentlich gute Gebrauchstauglichkeit und die Tatsache, dass Kork-Bodenbelage zu mehr als 90 % aus nach-
wachsenden Rohstoffen bestehen, zeichnen diese Produkt-Kategorie als 6kologisch empfehlenswert und
nachhaltig erzeugt aus.

1.2 Programm

Das Qualitatssicherungskonzept fir Kork-Bodenbeldge wurde im Auftrag des Deutschen Kork-Verbandes
e.V., Herford, vom eco-INSTITUT entwickelt und 1997 implementiert. Das Konzept umfasst die wissen-
schaftlich abgesicherte Kontrolle des Endproduktes unter Einbeziehung der Hersteller im Ursprungsland
und der Nachvollziehbarkeit des Produktionsweges.

Das Programm wird mindestens einmal jahrlich einer Prifung unterzogen und gemal dem wissenschaft-
lich-technischen Erkenntnisfortschritts gepflegt und bei Erfordernis durch den Deutschen Kork-Verband e.V.
aktualisiert.

1.3 Qualitatszeichen

Das ,Kork-Logo“ ist das Gltezeichen des ersten und einzigen auf Kork-Bodenbelage zugeschnittenen Prif-
konzepts, das geeignet ist, die Qualitat von Kork-Bodenbelagen gemaR regelmaflig dem Stand der Technik
angepassten Anforderungen sicherzustellen. Die im Kork-Logo aufgefiihrten Priifungen stellen den sinnvol-
len Untersuchungsrahmen fir diese Produktgruppe dar. Die Priifmethode basiert auf DIN EN 16516 und
den Vorgaben des AgBB-Schemas, die Bewertungskriterien wurden jedoch im Sinne des Vorsorgeprinzips
in einigen Parametern strenger gesetzt.

Nach erfolgreicher Prifung in einem unabhangigen Labor wird ein Zertifikat erstellt, welches berechtigt, das
Kork-Logo fur die Dauer von drei Jahren zu fihren. Nach Ablauf der drei Jahren sind zur weitergehenden
Nutzung des Kork-Logos erneute Laborprifungen verpflichtend. Das Qualitatszeichen wird ausschlieRlich
an Mitgliedsfirmen des DKV vergeben. Mit der Vergabe und Kommunikation des Kork-Logo leistet der Ver-
band einen Beitrag zur Verbraucherinformation und gepriften Qualitatssicherheit.
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2. Anforderungsprofil
Priufparameter Anforderung Anforderungen Anforderung
Korklogo gesetzl. Baurecht ~Blauer Engel"
[mg/m3] (AgBB 2021%) RAL UZ 120/176™""
[mg/m3] [mg/m3]
3 Tage nach Priifkammerbeladung
Summe Flichtige Organ. Verbindungen
(TVOC) <1,0 <10 <1,0/3,0
KMR-Stoffe 1A, 1B < 0,01 <0,01™ <0,01™
28 Tage nach Priifkammerbeladung
Summe VOC und SVOC mit NIK <0,3 <1 <0,3
Summe SVOC ohne NIK <0,1 <0,1 < 0,03/0,1
Summe VOC ohne NIK <0,1 <0,1 <0,1
KMR-Stoffe 1A, 1B < 0,001 < 0,001" < 0,001™
R-Wert (dimensionslos!) <1 <1 <1
keine
Formaldehyd < 0,036 Anforderung < 0,06
Geruch - < Stufe 3 keine keine
24 Stunden nach Exsikkatorbeladung - Anforderung Anforderung

DTVOC = Total volatile organic substances = Summe der fliichtigen organischen Substanzen
2TVOC = Summe der Konzentrationen der substanzspezifisch quantifizierten Zielverbindungen (NIK-Stoffe) sowie der tber das
Toluolaquivalent quantifizierten nicht identifizierten und nicht-Zielverbindungen mit jeweils einer Konzentration ab 5 ug/m?

(= TVOC gemaR jeweils geltenden AgBB-Schema)

3 KMR = VOC mit den Einstufungen nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 1A & 1B, Muta. 1A & 1B, Repr. 1A &
1B; TRGS 905: K1A, K1B, M1A, M1B, R1A, R1B; IARC: Group 1 & 2A; DFG (MAK-Liste): Kategorie Ill1, 1112 (Summe)

4 NIK = niedrigste interessierende Konzentration, Vergleichswert zur Bewertung individueller fliichtiger Stoffe nach dem Schema
zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)

% R-Wert = Bewertungsfaktor zur Bewertung der toxikologischen Relevanz der nachgewiesenen Einzelstoffe. Der Bewertung liegt
die jeweils aktuelle NIK-Wert Liste gemaRl AgBB zugrunde.

* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

*k

nur K-Stoffe gefordert

*hk

,Blauer Engel* Emissionsanforderungen fir elastische Bodenbeladge — keine Zertifizierung nach Blauem Engel. RAL UZ 120 betrifft

Kork-Parkett, RAL UZ 176 Kork-Fertigparkett. Diese Reihenfolge gilt ebenso flr zwei in einem Zeilenfeld angegebenen Grenzwerte.
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3. Prufkonzept und technologische Priifungen

3.1 Anwendungsbereich des Kork-Logos fiir Kork-Bodenbelage

Unter Bezug auf die EN 12104 werden unter Kork-Fliesen (Kork-Parkett) Bodenbelagsplatten aus Kork
verstanden, die ein gepresstes Erzeugnis aus Kork und einem Bindemittel, welches nicht aus den Korkzel-
len stammt, darstellen. Diese Bodenbelage aus Kork dirfen mit weiteren erganzenden Schichten mit oder
ohne Einfarbungen aus dekorativem Werkstoff beschichtet bzw. bedruckt werden, wie z. B. dekorative Kork-
oder Holzfurniere.

Bei Kork-FertigfuRbdden (Kork-Fertigparkett) kommt hierzu noch eine Holzwerkstoffplatte als stabilisie-
rende sowie den Gesamtaufbau verbindende, zumeist mit Nut und Feder ausgestattete Tragerplatte. Dieser
Kern eines Kork-Fertigparkett-Paneels ist auf der Oberflache (Deckschicht gemal DIN EN 14085 bzw. prEN
ISO 20326) mit vorgenannten Bodenbelagsplatten aus Kork belegt und verleimt, die Unterseite wird mit
einem Gegenzug — im Regelfall mit dammenden Eigenschaften — belegt und verleimt.

Bodenbelage aus Kork, die mit einer Deckschicht aus Kunststoffen mit einer Dicke gréRer als 0,15 mm (z.

B. Vinyl-Beschichtung) versehen sind, sowie elastische Korkunterlagen aus Presskork oder aus Press-
kork/Gummigemisch zur Trittschallddammung fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Priifkonzepts.

3.2 Technologische Prifungen

Die in der EN 12104 Klasse 22 genannten technologischen Prifungen und Eigenschaften hinsichtlich der
Gebrauchstauglichkeit von Kork-Fliesen (Kork-Parkett) mussen erfullt werden.

Prifung Priifmethode
Rohdichte EN ISO 23997
Toleranz der Kantenlange EN ISO 24342
Gesamtdicke EN ISO 24346
Toleranz der Gesamtdicke EN I1SO 24346
Bleibender Eindruck EN ISO 24343-1
Mafanderung EN I1SO 23999
Schisselung EN I1SO 23999
Feuchtegehalt EN 12105

Weitere Anforderungen im Sinne dieser Norm beziehen sich auf die Kennzeichnung, Etikettierung und Ver-
packung.

Mit der Einhaltung der europédischen Normen EN 12104 Klasse 22 fiir Kork-Fliesen und der EN 14085 bzw.
prEN 1SO 20326 Klasse 22 fir Kork-FertigfuBbdden gelten die mechanischen Anforderungen des Kork-
Logos an beide Produktgruppen als erflllt.
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4. Chemische Prufung

4.1 Fliichtige organische Verbindungen und Lésemittel (VOC)

Die Emission der fllichtigen organischen Verbindungen (TVOC) darf nach drei Tagen 1,0 mg/m3und nach
28 Tagen 0,3 mg/m3 nicht iberschreiten. Die Emissionen von KMR-VOC (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Kategorien Carc. 1A u. 1B, Muta. 1A u. 1B, Repr. 1A u. 1B) diirfen nach 3 Tagen 0,01 mg/m3 und nach 28
Tagen < 0,001 mg/m?3 nicht Gberschreiten.

4.2 Formaldehyd

Kork-Bodenbelage dirfen eine Konzentration von 0,036 mg/m? (0,028 ppm) Formaldehyd in der Prifkam-
mer nicht Uberschreiten.

Begriindung: Gemal europaischer Bauprodukteverordnung (EU) Nr. 305/2001 mussen Bauprodukte die
hygienischen Anforderungen nach dortigem Anhang 1.3 erfullen: Ein Bauwerk muss so erstellt werden,
dass wahrend des gesamten Lebenszyklus die Gesundheit der Nutzer u.a. hinsichtlich der Emissionen
flichtiger Stoffe nicht gefahrdet wird. Bei Versuchen mit fir die Innenraumluft charakteristischen Stoffgemi-
schen flichtiger Verbindungen wurde festgestellt, dass erste Gesundheitsbeeintrachtigungen bereits im
Konzentrationsbereich von 1,0 mg/m? messbar sind. Fir die dauerhafte Nutzung von Innenrdumen werden
0,3 mg/m? fiir die Summe der VOC als Zielwert angestrebt. Im Sinne des Vorsorgeprinzips werden ebenso
Formaldehydemissionen bei 0,036 mg/m? begrenzt (entspricht ungefahr 1/3 der europaischen E1 Klasse).
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4.3 Geruch
Der Kork-Bodenbelag muss einen produkttypischen Geruch aufweisen.

Die Beurteilung erfolgt nach einer 6-stufigen Skala:
1 = nicht wahrnehmbar

2 = wahrnehmbar, nicht stérend

3 = deutlich wahrnehmbar, aber noch nicht stérend
4 = storend

5 = stark storend

6 = unertraglich

Der Kork-Bodenbelag muss die Geruchsnote kleiner oder gleich 3 aufweisen.

4.4 Bindemittel

Als Bindemittel kommen in erster Linie solche auf der Basis von Phenol, Formaldehyd, Harnstoff und Me-
lamin in wechselnden Mischungsverhaltnissen sowie Polyurethanharze und solche auf der Basis von na-
turlich gewonnenen Rohstoffen wie z. B. Cashewnussol und anderen nattrlichen Olen zur Anwendung.

Derzeit kann keine Empfehlung fir ein bestimmtes Bindemittel gegeben werden, da sich diese in ihren
Eigenschaften stark unterscheiden. Insbesondere existiert kein Bindemittel, welches in der Produktion und
in der Nutzungsphase frei von Emissionen ist. Bei allen Bindemitteln, auch bei denen aus natiirlich gewon-
nenen Ausgangsstoffen, handelt es sich um technisch und chemisch modifizierte Stoffe.
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5. Zusatzliche Anforderungen

5.1 Polyurethan/Diisocyanate

Kork-Belage mit Bindemitteln auf der Basis von Polyurethan dirfen kein monomeres MDI oder TDI emittie-
ren. Diese Stoffe sind Bestandteile bei der Herstellung von Polyurethanbindemitteln. Eine regelmafige Pri-
fung erscheint nicht erforderlich, da in den vergangenen Untersuchungen von Kork-Bodenbelagen auf Po-
lyurethanbasis keine Diisocyanatmonomere nachgewiesen wurden. Nach dem Stand der Technik liegt die
Bestimmungsgrenze bei 0,1 ug/m? (Referenzverfahren nach RAL-UZ 76)

5.2 Schwermetalle

Die Verwendung von gesundheitsbeeintrachtigenden Schwermetallen in Kork-Bodenbelagen ist nicht zu-
I&ssig. Der Hersteller erklart schriftlich, dass der Kork-Bodenbelag keine gesundheitsgefahrdenden Schwer-
metalle enthalt.

5.3 Pestizide

Kork ist gegeniber Insekten und Schimmelpilzen nicht anfallig, so dass bei der Gewinnung von Kork keine
Insektizide oder Fungizide verwendet werden. Ein Zusatz von Fungiziden und Insektiziden bei der Herstel-
lung des Kork-Bodenbelags ist unzulassig. Der Hersteller erklart schriftlich, dass der Kork-Bodenbelag keine
Pestizide enthalt.

5.4 Flammschutzmittel

In dem Kork-Bodenbelag dirfen keine Flammschutzmit-
tel enthalten sein. Der Hersteller erklart schriftlich, dass
der Kork-Bodenbelag keine Flammschutzmittel enthalt.

5.5 Weitere Anforderungen

Der Hersteller erklart schriftlich, dass das Produkt keine
verbgtenen Azofarbstoffe enthalt. Eine stichprobenar-
tige Uberprifung wird vorgenommen.
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Vergaberichtlinien

Der Deutsche Kork-Verband e.V., Bereich Bodenbelage, hat als Zeicheninhaber diese Richtlinien als
Grundlage fur die Vergabe des Qualitatszeichens ,Das Kork-Logo® beschlossen. Mit der Vergabe des
Qualitatszeichens ist die Geschaftsfliihrung des Deutschen Kork-Verbandes e. V. beauftragt.

Fur alle Kork-Bodenbelage, die die Bedingungen dieses Qualitatssicherungssystems erfiillen, kann nach
erfolgter Priifung und auf der Grundlage eines bestehenden Zeichenbenutzungs-Vertrages durch Einrei-
chung des jeweiligen Prufberichts die Erlaubnis zur Verwendung des Kork-Logos erteilt werden.

Das Kork-Logo ist mit dem Zeichen @
Das

Kork-Logo

[ELTSOIER
FORATRIND EY

als Kollektivmarke fur Mitglieder des Deutschen Kork-Verbandes e.V. geschitzt. Mit dem Kork-Logo kon-
nen nur solche Produkte bzw. baugleiche Produkt-Serien gekennzeichnet werden, die alle Anforderungen
des Qualitatssicherungssystems erfillen.

Das jeweilig beauftragte Prifinstitut vergibt fiir jede untersuchte Probe eine Kennzahl und informiert den
Antragsteller Uber das Ergebnis der Prifung unter Angabe der Kennzahl. Die Inhalte der bei der Ge-
schaftsflihrung eingereichten Priifberichte werden vertraulich behandelt. Der Antragsteller erklart sich mit
der Antragstellung einverstanden, dass die Ergebnisse der jeweiligen Untersuchung in einer Datenbank
des beauftragten Priifinstituts gespeichert werden. Diese Erfassung dient der Dokumentation der Herstel-
lungsverfahren von Kork-Bodenbeldgen und der fortschreitenden technischen Entwicklung in der Quali-
tatsverbesserung der Produkte. Neben den vom Antragsteller veranlassten Untersuchungen kénnen
durch das Prifinstitut auch stichprobenartige Audits durchgefiihrt werden.

Die Kosten fur das Antragsverfahren einschliellich der Untersuchungen der Proben und die im Zusam-
menhang mit einem Audit anfallenden Kosten tragt der Antragsteller.

Berechtigte Zeichennehmer sind Hersteller und/oder Importeure von gepriiften Kork-Bodenbelagen. Vo-
raussetzung fur die Nutzung des Kork-Logos ist die Mitgliedschaft im Deutschen Kork-Verband.

Die Nutzung des Kork-Logos wird der jeweiligen Mitgliedsfirma im Rahmen des Prifzertifikats gestattet,
das fir jede geprifte Kollektion vom Prifinstitut und vom Zeicheninhaber ausgestellt wird. Diese Verein-
barung gilt jeweils fiir die Dauer von drei Jahren — gerechnet ab dem Monat, in dem die Prifung durch-
geflhrt wurde. Bei einem innerhalb der Laufzeit aus dem Verband ausscheidenden Mitglied endet der
Vertrag mit der Beendigung der Mitgliedschaft. Eine Weiterverwendung des Kork-Logos ist nach Ver-
tragsende in keiner Form zuldssig. Noch im Handel befindliche Produkte bleiben von dieser Regelung
unberuhrt, sofern deren Berechnung vor Vertragsende erfolgt ist. Eine rickdatierte Berechnung ist nicht
gestattet.

Die Auszeichnung der dem Kork-Logo entsprechenden Produkte ist jeweils gliltig fur die Dauer von drei
Jahren — gerechnet ab dem Monat, in dem die Prifung durchgefiihrt wurde. Die Fortflihrung der Zeichen-
nutzung bedarf erneut einer Priifung der jeweiligen Produkte bzw. baugleichen Kollektion.

Die Nutzung des Kork-Logos von Abnehmern des Antragstellers (Weitergabe) ist grundsatzlich moglich.
In diesem Fall wird das Kork-Logo mit einer vierstelligen Kennzahl versehen, nach der der Hersteller als
Mitglied des Deutschen Korkverbandes zu identifizieren ist.
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